
Alüminyum Parçalarda Sızdırmazlık Testi
Firmamız dökülen özel sızdırmazlık ile ilgili parçaları müşteri talebi doğrultusunda “sızdırmazlık (empregnasyon sistemi)
 mikro gözenek içeren parçaların özel bir reçine ile vakum altında doldurulması ve polimeriz edilmesi (pişirilmesi) işlemine
empregnasyon diyoruz.

 

Bu işlemin amacı, sızdırmazlık gerektiren döküm parçalara, sızdırmazlık özelliğinin kazandırılmasıdır.


